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INTISARI 

 

 

Keramik adalah segala macam bentuk benda yang dibuat dari tanah liat atau 

lempung dan dibakar. Dalam pembuatan benda keramik, secara umum ada beberapa 

proses yaitu : proses pembentukan, proses pencetakan, pengeringan dan pengglasiran. 

Glasir merupakan suatu macam lapisan gelas khusus yang di formulasikan secara kimia, 

agar melekat pada permukaan tanah liat atau melebur kedalam bodi keramik pada waktu 

pembakaran yang umumnya di buat dari campuran bahan-bahan silika. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh waktu penggilingan dan komposisi yang sesuai 

agar glasir yang dihasilkan sesuai standar yang diharapkan. 

Penelitian dilakukan di PT. Homeware International Indonesia dengan 

menggunakan  rangkaian alat Ball Mill. Cara kerja yang dilakukan dengan penimbangan 

komposisi kemudian penggilingan bahan baku dengan ditambahkan 490 ml air dengan 

variasi waktu penggilingan 5 jam, 8 jam dan 10 jam. 

Hasil penggilingan dengan metode Ball Mill ini dilakukan di PT. Homeware 

International Indonesia dengan  faktor yaitu komposisi dan lama penggilingan. Faktor ini 

terdiri dari 3 level yaitu 5 jam, 8 jam dan 10 jam dengan 10 sampel komposis glasir yang 

berbeda. Glasir yang terbaik diperoleh pada sampel 2 dengan lama penggilingan 8 jam 

yaitu memiliki permukaan halus, secara visual mengkilap ( glossy) dan titik lebur pada 

strip ke-5. Sedangkan pada kelompok dengan waktu 5 jam sampel 5 menghasilkan warna 

mendekati warna standar dan pada kelompok waktu 10 jam sampel 6 menghasilkan glasir 

yang gloosy dan warna mendekati standar. 
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